Kundeninformation

Verlegeanleitung
fur PVC & chlorfreie (Life) VWeichsockelleisten

1. Verwendung

Weichsockelleisten werden vorwiegend auf elasti-
schen und harten Bodenbel&gen eingesetzt. Durch
ihre hohe Flexibilitdt kdnnen Unebenheiten an
Wand und Boden ausgeglichen werden.

2. Materialeigenschaften

Life Version

e Das Material besteht aus einem Polymer auf
Polyolefinbasis und ist frei von toxischen Stof-
fen.

e es enthalt keine Losungsmittel, Weichma-
cher, Chlor bzw. andere Halogene und keine
Schwermetalle wie z.B. Blei, Cadmium o.4.
das Material ist vollkommen inert.
bei der sk Variante wird auf der Rulckseite
werksseitig ein Spezial |16semittelfreies Klebe-
system ,,Pomur UZIN“ fir die maBstabile Ver-
klebung von life- Weichsockelleisten auf Unter-
grinde mit 1 mm Strukturtiefe appliziert.

e Das Pomur ermdglicht ein Idsemittelfreies,
schnelles und sauberes verkleben der Profile
im Innenbereich.

PVC Version

e Das Profil ,WL sk “ besteht aus einem phtha-
latfreien Weich-PVC. Auf der Rulckseite wird
werksseitig ein metallverstarktes Spezial-Ver-
bundklebesystem ,Remur UZIN“ fir die maB-
stabile Verklebung von PVC-Weichsockelleis-
ten auf glatten Untergriinden appliziert.

e Das Remur ermdglicht ein I&semittelfrei- es,
schnelles und sauberes verkleben der Profile
im Innenbereich.

3. Lagerung und Transport

e Die Weichsockelleisten sollen in der Verpa-
ckung gerollt liegen, ein Pappkern dient zur
Stabilisierung der Rolle.

Die Profilrollen sind auf Unterlagen verpackt,
welche bei der Verlegung des Profils die Ver-
schmutzung vermeiden.

Profilrollen immer mit dieser Unterlage aus der
Verpackung entnehmen.

Die Kartons sind flach zu lagern, nicht aufrecht
stellen !l

Bitte die Kartons vor ungleichméaBigem und
hohem Druck geschutzt lagern und transpor-
tieren.

Max. Stapelhéhe 10 Kartons.

. Untergrund-Vorbereitung

Der Untergrund muss eben trocken, hart, trag-
fahig, fett-, staub- und silikonfrei sein.

Tapeten missen in einer vom Sockel decken-
den Ho6he geschnitten / entfernt werden.
Staub mit einem handelstblichen, I6semittel-
freien Vorstrich (z. B. UZIN PE 260) binden.

Je nach Beschaffenheit der Wand sind Un-
ebenheiten und Strukturtiefen >1 mm mit einer
geeigneten Spachtelmasse auszubessern.

Der Bodenbelag muss im Randbereich plan auf
dem Untergrund verklebt sein.
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5. Akklimatisierung

Die Weichsockelleisten sind vor der Verarbeitung
fir mind. 24 Stunden bei einer Raumtemperatur
von mind. 16 °C zu akklimatisieren. Eine Verarbei-
tungstemperatur von 16°C sollte stets gewehrleis-
tet sein.

6. Verfahrensweise bei der Montage

Schneiden
Auf Lange zuschneiden mit der Ddllken Sockelleis-
tenschere oder einem Teppichmesser.

Verarbeitung

e Das Profil wird mit Hilfe des einknickbaren Fu-
Bes am Boden aufgestellt und an die Wand ge-
drickt.

e Hierbei ist auf ein zug- und spannungsfreies
Andriicken des Profils zu achten.

e Je nach Befestigungsart ist direkt vor der Ver-
klebung der Weichsockelleisten das Abdeck-
papier des Klebebandes zu entfernen.

e Bei Verarbeitung der Profile mit einem Kontakt-
klebstoff sowie Klebebandern sind die Anwei-
sungen des jeweiligen Herstellers zu beachten.

e Bitte nur Klebstoffe verwenden, welche flr die
jeweilige Materialvariante (PVC/LIFE) geeignet
sind. Bitte gegebenfalls anwendungstechni-
sche Beratung einholen. Wir empfehlen fir die
PVC- Variante UZIN Remur und fir die Life- Va-
riante UZIN Pomur zu verwenden.

e Beider Verklebung der Weichsockelleiste muss
das Profil mit einem Gummihammer llckenlos
angeschlagen bzw. mit einem Tapetenroller an-
gerollt werden. Hierdurch wird eine festere Ver-
bindung zwischen der ,Weichsockelleiste* und
der Wand erzielt.

Eckenbildung

* Die Weichsockelleiste muss bei der Innen- bzw.
AuBenecke gut vorgeknickt werden, damit kei-
ne Spannungen entstehen.

e Hierflr eignet sich das zusatzliche Hadmmern
mit einem Gummihammer auf die vorgeknickte
Stelle.

e Das Profil wird nach dem Vorknicken, ohne
einzuschneiden, zug- und spannungsfrei um
die AuBenecke verlegt.

e Wir empfehlen, den Knickbereich der AuBen-
ecke nach der Befestigung des Profils mit ei-
nem HeiBluftféhn leicht zu erwdrmen. Somit
kénnen ebenfalls auftretende Spannungen so-
wie WeiBbruch entfernt werden.

e Bei AuBenecken empfehlen wir die Lippe direkt
auf den Boden mittels eines Tropfens Sekun-
denkleber zu befestigen.

e Das Einschneiden des FuBes ist bei der In-
nenecke erforderlich um Spannungen zu ver-
meiden. Hierflr wird der FuB bis zur Knickstel-
le eingeschnitten.

e FEine weitere Méglichkeit ist die Innen- sowie
die AuBenecken bei der Montage zu schnei-
den. Hierbei werden unndtige Zugkrafte auf
die Verklebung vermieden. Durch dieses Zu-
schneiden kénnen exakte Gehrungen an den
Ecken gebildet werden. Wir empfehlen hier,
die StéBe / Gehrungen mit einem SchweiBbeil
oder KaltschweiBmittel zu verschweiBen.

Zusammensetzung
e StdBe, wenn mdglich, in die Innenecken ver-
setzen.

e Falls das nicht méglich ist, kénnen die StoBe
mit einem SchweiBbeil oder KaltschweiBmittel
verschweit werden.

7. Arbeits- und Umweltschutz

Das Produkt macht keine besonderen Arbeits-
schutzmaBnahmen erforderlich. Aus arbeitshy-
gienischen Grinden empfehlen wir das Essen,
Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung
dieses Produktes zu vermeiden. Fur Kinder unzu-
génglich aufbewahren.
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Beachten Sie bitte zusatzlich folgende Hinweise: mit rlckseitiger Signierung der beanstandeten
Ware und das Kopfetikett der Verpackung.

e Weichsockelleisten missen immer zug- und
spannungsfrei verlegt werden !l!

e Wir empfehlen die Verarbeitung der selbstkle-
bend ausgestatteten Weichsockelleisten auf-
grund der Zeiteinsparung zu bevorzugen. Oben
genannte Verarbeitungshinweise entbinden
den Verarbeiter nicht von eigenen Prifungen
hinsichtlich Eignung und Montageverhalten.

* In jedem Falle missen vor der Verarbeitung ei-
gene Klebetests vor Ort durchgefihrt werden.

e Fur die Montage der oben genannten Weichso-
ckelleisten gelten neben dieser Verlegean-
leitung insbesondere die Vorgaben der DIN
18365 ,Bodenbelagsarbeiten” einschlieBlich
der einschlagigen Kommentare und Erldute-
rungen sowie ergdnzend die aktuellen Merk-
blatter ,Beurteilen und Vorbereiten von Un-
tergrinden - Verlegen von elastischen und
textilen Bodenbeldgen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster — beheizte
und unbeheizte FuBbodenkonstruktion®, her-
ausgegeben vom Bundesverband Estrich und
Belag e.V. (BEB) sowie das TKB- Merkblatt
Nr. 8 ,Beurteilung und Vorbereitung von Un-
tergriinden fir Bodenbelag- und Parkettarbei-
ten®, herausgegeben von der technischen
Kommission Bauklebstoffe (TKB) in jeweils
aktueller Version.

e Weitergehend sind die anerkannten Regeln
des Fachs/der Technik zu beachten.

e Bei Auswahl und Montage der Sockelleisten
sind die Art der Untergriinde, die vorgesehene
Nutzung sowie Reinigung/Pflege und insbe-
sondere die Gegebenheiten vor Ort zu beriick-
sichtigen.

8. Abschlussbemerkungen

Alle Dollken- Produkte unterliegen einer sorgfal-

tigen Qualitatskontrolle. Es ist erforderlich, dass

die Sockelleisten nach Anlieferung sofort Uber-

prift werden. Nach Zuschnitt/Montage kdnnen

Beanstandungen, welche vor Zuschnitt/Montage

erkennbar vorlagen, nicht anerkannt werden. Soll- Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren
ten Sie trotzdem Grund zur Beanstandung haben, alle vorherigen ihre Giiltigkeit.

Ubergeben Sie bitte lhrem GroBhandler/Dollken-

Mitarbeiter ein moéglichst 1m langes Leistenstick Stand: Februar 2016
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